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	Forutsetninger:
	Beskrivelsen gjelder prinsipper for måling av lengden på kvist. Dette for å ha en enhetlig måte å bedømme om en stokk er vrak på grunn av dårlig kvisting.

Maks kvistlengde 5 cm.



	Praktisk 

gjennom føring:
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	Når spissen på kvisten stikker lenger frem i stokkens lenderetning enn kvistjuret, måles lengden på kvisten fra stokkens overflate.

Det er fra kviststumpens ytterste faste del lengden skal måles.
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	Lengden på kvisten måles fra hel vedoverflate  på 3 cm diameter eller mer.
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	Det er greit å bruke klaven for å måle høyden på kvisten.

Utsvellingen ved kvistrota i stokkens lengderetning regnes som stokkens overflate dersom kvisten ikke stikker lenger frem enn kvistjuret.
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